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Fot. 1. Korozja krokwi na gt. 5Smm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego
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Fot. 2. Korozja krokil\‘/v‘iv na gt. 5
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pospolitego
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Fot. 3. Korozja krokwi na gt. 5Smm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego
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Fot. 4. Nieprawidtowe zakohczenie odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej
powodujgce zawilgocenie deskowania
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Fot. 5. Porazenie elementdéw przez powtocznika gtadkiego. Brunatny rozktad drewna
koncowki krokwi.

Fot. 6. Korozja krokwi na gt. do 10mm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego



Fot. 7. Korozja krokwi koszowej na gt. do 10mm wywotana zerowaniem larw
spuszczela pospolitego

Fot. 8. Korozja krokwi na gt. do
20mm wywotana zerowaniem
larw spuszczela pospolitego
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Fot. 9. Korozja krokwi na gt.

do 10mm wywotana
zerowaniem larw spuszczela

pospolitego

Fot. 10. Porazenie elementéw deskowania przez powtocznika gtadkiego.
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Fot. 12. Korozja krokwi koszowej na gt. 5mm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego
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Fot. 13. Korozja krokwi na gt. 5mm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego

Fot. 14. Korozja krokwi nagL 5mm wyw%ana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego
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Fot. 15. Korozja stolcoéw na gt.
5mm wywotana zerowaniem larw
spuszczela pospolitego

Fot. 16. Korozja nadciggu na gt. 35mm wywotana zerowaniem larw spuszczela
pospolitego
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Fot. 18. Spekany i odpadajacy tynk gzymsu
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Fot.

20. Stan pokrycia dachowego
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Fot. 22. Stan okien poddasza nieuzytkowego. Uszkodzone oszklenie i rama okna.
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Fot. 23. Zacieki wywotane nieszczelnoscig pokrycia.

Fot. 24. Zacieki wywotane nieszczelnoscig pokrycia.




